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Сваи Железобетонные (С) 

Сваи используются при строительстве промышленных и 
жилых зданий и разделяются на два основных вида: 
забивные сваи и составные сваи. 

Забивные сваи имеют квадратное сечение и усилены 
ненапрягаемой арматурой. Эти сваи используются для 
установки свайных фундаментов зданий и сооружений. 
Забивные сваи позволяют возводить любые сооружения 
во всех климатических районах, даже с вечномерзлыми 

грунтами. 

Составные сваи состоят из нескольких секций, причем нижнюю секцию возможно 
изготовить и с тупым, и с заостренным концом. Используют такие сваи как правило при 
установке фундамента на твердых глинистых грунтах и грунтах с обилием гравия. 

Регулирует качество железобетонных свай ГОСТ 19804-91. 

 


